GRUPO

FICHA TECNICA 'iNTELLI

ICAL-CAA/RA - CONDUTORES DE ALUMINIO COM ALMA DE ACO REVESTIDO DE ALUMINIO
ICAL-134,6-CAA/RA-LEGHORN

Descricao

Indicados para a transmissao de energia em linhas aéreas urbanas e rurais, o cabo de aluminio CAA/RA é um
condutor de aluminio liga 1350 (témpera H19) encordoado (classe 2), concéntrico com alma de aco revestido de
aluminio - ALUMOSTEEL, o que garante maior desempenho mecanico se comparado aos cabos de aluminio nu e
maior resisténcia a corrosdao se comparados a cabos com alma de aco zincado.

Normas: ABNT NBR-10841: Cabos de aluminio reforcados por fios de aco revestidos de aluminio para linhas
aéreas - Especificacao.

Caracteristicas
Cédigo Internacional Leghorn
Secao (AWG/MCM) 134,6
Area
Al (mm?) 68,200
Aco (mm?2) 39,780
Total (mm?2) 107,980
Formacao
Al (fios/@mm) 12 x 2,69
Aco (fios/@mm) 7 x 2,69

Diametro Nominal da Alma de Aco (mm)
Diametro Nominal do Cabo (mm) 13,45

Massa Nominal

Al (kg/km) 189
Aco (kg/km) 263
Total (kg/km) 452
Carga de Ruptura (kN / kgf) 57,78
Resisténcia Maxima a 20°C em CC (ohms/km) 0,3544

Mddulo de Elasticidade a 20°C Final (MPa)
Coef. de Dilatacao Linear (1/°C)
Ampacidade (A)

Caracteristicas dos Fios de Aluminio



Secao Nominal (mm?)
Condutividade Minima (%IACS)
Resisténcia a Tracdo Média - Min. (MPa)
Along. a Ruptura Média Min. (%)
Caracteristicas dos Fios de Aco Revestido de Aluminio
Secao Nominal (mm?)
Condutividade Minima - 20°C (%IACS)
Resistividade Maxima - 20°C (ohms.mm?/km)
Resist. a Tracdo Média - Min. (MPa)
Resist. a Tracao a 1% de Alongamento (MPa)
Along. a Ruptura Média Min. (%)
Embalagem
Tipo de Bobina [#619]
Lance Nominal (m)
Massa Lig. por Bobina (kg)

Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg)



